Mala med Gysinge Slamfarg

Var slamfirg dr en beprovad traditionell firg for utomhusbruk tillverkad av pigment, ekologiskt
odlat stenmalet ragmjol och vatten. Vi har manga hirliga kulGrer i vart sortiment.

Avsedd f6r: Ohyvlat virke, gammalt eller nytt och pa tidigare slamfirgsmalade ytor. Firgen fister bast pd timmer
och sdgade/ohyvlade ytor. Vill man dndd mala pa hyvlade ytor kan dessa girna limnas omalade under ett ar sd att

triytan hinner resa sig.

Obs! Vir kulér Rodockra (ljusrod), tillverkar vi bade med och utan linolja. Den utan tillsats av linolja kan du vilja om virket
dr omadlat eller tidigare malat med slamfdirg utan linolja i. Om du inte vet vad det dr malat med for slamfirg tidigare
rekommenderar vi den med linolja i. Vara dvriga kuldrer innehdller linolja. Vr vita firg dr endast avsedd som brytfirg eftersom

det som madlas med vit slamfirg riskerar att snabbt bli solkigt. Pavdxt syns mer pd ljusa kuldrer.

Atgéang: En liter ricker till 3-5 kvadratmeter pi normalt sugande yta. Vid nymélning krivs oftast tvi strykningar.
Vid ommilning ricker normalt en. Obs! Rikna med 25% storre reell fasadyta pd ett timmerhus utan panel eller ett

hus med kraftig locklistpanel.

Malningstemperatur: Mila nir det 4r minst +5°C under hela dygnet. Undvik starkt solsken och regn.
Torktid: Normalt 1-2 timmar. Overmélningsbar efter cirka 24 timmar.

Redskap: Kraftig malningsborste eller hornsugga.

Penseltvitt: Vatten och linoljesipa. Skolj ur penseln noggrant.

Forvaring: Svalt men frostfritt. Slamfirg kan vid en lingre tids forvaring tjockna och behéver di spidas innan

milning. Oppnad burk bér helst anvindas samma sisong.

Bestiandighet: Forsta malningen hiller normalt 5-10 &r, direfter forlings mélningsintervallerna, 1 de flesta fall
10-15 4r. Hallbarheten varierar mycket beroende av viderstreck och lige. Morka kulorer hiller sig fina lingre 4n

ljusa.

Nymaélning

1. Limna girna huset omalat ett tag, garna en sisong. D3 hinner kvistarna bloda firdigt, kadiga partier
hinner torka ur och firgen fister bittre.
Borsta bort 16st damm och smuts. Anvind munskydd.
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Ro6r om firgen vil. Om firgen skall brytas, tom all firg i ett kirl och rér ithop den noggrant.

4. Spid girna firgen till forsta strykningen med cirka 10-15% vatten. Slamfirgens viskositet kan variera men
ska efter omrorning likna konsistensen pé filmjolk. En for tjockt mélad firg kan flagna.

5. Stryk in firgen 1 underlaget. Den andra strykningen malas med outspadd firg efter cirka ett dygns torktid.

Ommalning

1. Borsta bort den gamla slamfirgen med piassavakvast eller skurborste. Anvind munskydd.

2. Tvitta med nigon form av alg- och mogeltvitt for att minska risken for nya angrepp om du haft problem
med den typen av pivixt. Det finns bra miljéanpassade alternativ pd marknaden. Skolj noga och 1at torka.

3. Stryk in firgen ordentligt. Tink pd att for tjockt malad firg kan flagna. Lat torka.

Vind pa detta blad och se arbetsgangen for ommalning med kulérbyte...



Ommalning med kulrbyte

Den gamla firgen ska vara sa dldrad att den har borjat krita, det vill siga att den slipper latt frin viggen, si att du
noggrant kan borsta bort sa mycket som mojligt. Mila en morkare firg 6ver en ljus. Att till exempel byta frin rod
till en ljust gra dr inget vi rekommenderar. Pigmentrester som finns kvar 1 trifasaden kan tringa igenom den nya

kuloren.

1. Borsta ytan ordentligt. Anvind munskydd. Forvattna med vattenslang och mjuk strile sa blir det littare
att skolja fasaden ren frin malartvitten sedan.

2. Pensla eller rolla pd en 16sning av Gysinge malartvitt spidd med varmt eller ljummet vatten. Lat malar-
tvitten verka nigra minuter och skura sedan bort 19st sittande firg med en skurborste. Var sirskilt
noggrann pa skyddade stillen dir firgen fortfarande sitter hirt, till exempel under takspring.

3. Skd]j bort alla 16st sittande partiklar och tvittmedel med rent, girna ljummet vatten. Lit torka.

4. Spid girna firgen till forsta strykningen med cirka 10-15% vatten. Slamfirgens viskositet kan variera men
ska efter omrorning likna konsistensen pa filmjolk. En for tjockt malad firg kan flagna.

5. Stryk in firgen i1 underlaget. Den andra strykningen malas med outspidd firg efter cirka ett dygns torktid.

Kom ihag:

e Tick detaljer pd huset som inte ska madlas, it skyddet sitta kvar tills firgen 4r helt torr. En dldrad slamfirg
kan ocksa firga av sig, vilket dr naturligt for en diffusionsdppen firg som slamfirg. Du kan till exempel
undvika att ha stenldggning anda intill viggen pa ett slamfirgsmalat hus for att slippa missfirgningar pa
stenen. Nir en slamfirg kritar ar det dags att mala om.

e  Blanda girna vira kulorer sinsemellan om du vill skapa en egen kulor.

e Ljusa upp en kuldr genom att blanda den med max 20% vit slamfirg. Vara kul6rer, Gysingegra och
Bligri bor inte ljusas upp ytterligare. Naturvit anvinds endast som brytfirg eftersom det som malas med
vit slamfirg riskerar att snabbt bli solkigt. Pavixt syns mer pa [jusa kulorer.

e Hor med virkesleverantoren innan kop, sa att virket inte dr forbehandlat. Slamfirgen kan di fi problem
att fista.

e  Traditionellt milas slamfirg med pensel. Det gor det littare att halla koll pa att firgen strukits in
ordentligt. Du kan vilja att sprutmala slamfirg men spad den forst. Se 6ver fasaden efterit och stryk in
firgen med pensel dir de blivit for tjockt.

Tekniska rad som ges av oss i denna beskrivning, muntligt eller skriftligt ges utan garanti, eftersom malningsteknik, underlag och

vaderforutsdttningar dr utanfor var kontroll.
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